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Przedmiot Skarbonka.
Autor Marian Masny.
Gwara -
Nr. inw MKD/0357/E
Materiat Glina. Toczenie na kole i wypalanie.
Miejscowos¢ Baranéw.
Gmina Barandw.
Powiat Putawski.
Wojewoodztwo | Lubelskie.
Kraj Polska.
Czas powstania | 1965r.

Opis

Skarbonka wykonana z gliny , toczona na kole i wypalana. Ksztatt cebulowato-baniasty, wyodrebnione
plaskie dno. U géry zakonczona stozkowato. Polewana brunatna polewa. W gérnej czesci ma ornament z

Fotografia

kropek wykonanych pobiatka, zas w dolnej czesci ma napis " Masny Jerzy PKO ".
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